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NORMA BRANZOWA

HUTNICTWO
METALI
NIEZELAZNYCH

Wyroby proszkowe
Materiaty magnetycznie twarde

Magnesy izotropowe
walcowe z ferrytu baru

BN-84
0886-17/02

Zamiast
BN-75/0886-19

Grupa katalogowa 0356

1. ODMIANY

W zaleznosdci od stosunku wysokoséci (h) do

(d) zwanego wspdiczynnikiem ksztattu h/d magnesy

$rednicy

2. WYMIARY

Wymiary - wg rys.1l i 2 oraz tablicy.

R

typu’ l T
- . ‘ ' M =
walcowego dzieli sie na dwie odmiany: @ - - __J_:; S T !
- MW1 - magnesy izotropowe walcowe o wspdlczynni- h l | 5
ku ksztaltu h/d>1,0 (preciki), "~ Nl
[BN-84]0886~ 17/02- 1] (BN-84]c886—17/02-2]
- MWZ - magnesy izotropowe walcowe o wspdlczynni-
ku ksztattu h/d =1,0 (krazki). Rys. 1 Rys. 2
Wymiary, mm
Odmiana
oraz wymiar magnesu d h
wymiar dopuszczalne wymiar dopuszczalne
nominalny odchytki nominalny odchytki
MW1-2/5 2 5 0.3
+0,.2
MW1-5/16:20 & 16:20 +0,5
MW1-7/10 7 10 10,3
1-7/20 *o 20 -
MW1-7/ 7 3 to.5
MW1-10/25 10 25
MW2-2/2 2 *0,2 2
10,2
MW2-4/2,5 & 2:5
MWZ—AJ’S 4 5
MW2-5/5:7 5 +0,,8 5:7
MW2-7/3 7 3
MW2-8,7/3:6 8,7 3:6
MW2-10/3:10 .10 3:10 0.3
MW2-12/5 12 ‘ 5
MW2-14/425 14 425
MW2-15/5 15 5
MW2-17/5 17 10,4 5
MW2-20/4:10 20 4:10
MW2-20/14 20 14
MW2-25/5:10 25 P 5:10 10,4
0,5
MW2~30/7 30 7
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cd, tablicy
Wymiary, mm
Odmiana d h
oraz wymiar magnesu
wymiar dopuszczalne wymiar dopuszczalne
nominalny odchytki nominalny odchytki
MW2-58,5/18 58,5 11,0 i8 *o0.5
MW2-63/10 63 t1,4 10
MW2-78/10 78 +1,6 10 +0.4
MW2-94/10 94 2.0 10

3. WLASNOSCI MAGNETYCZNE
Wiasnodci magnetyczne - wg BN-84/0886-17/01 p. 3.4.

Wartosci strumienia magnetycznego nalezy uzgodnié pomie-

dzy wytwdrcg i zamawiajacym.

4. BADANIA

4.1. Pobieranie prébek do badan niepelnych - wg BN-84/
0886-17/01 p. 5.3.2 tabl. 3.

4.3. Sprawdzenie wymiaréw - wg BN-84/0886-17/01

p. 5.5.2.

magnetycznego
p- 5.5.10.

Poprawnos$é wskazan przyrzadu nalezy kontrolowad za po-

4.4, Sprawdzenie wartosci strumienia

nalezy przeprowadzaé wg BN-84/0886-17/01

moca magneséw wzorcowych ustalonych pomigdzy wytwér-

ca i zamawiajacym poszczegdlne wyroby.

4.2. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wg BN-84/ £.5. Ocena wynikéw badai - wg BN-84/0886-17/01
0886-17/01 p. 5.5.1. p- 5.7.2,
KONIEC
INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujgca norme - Instytut Metali Nie-

zelaznych, Gliwice,

2. Normy zwiazane

BN-84/0886-17/01 Wyroby proszkowe. Materialy magne-

tycznietwarde. Magnesy izotropowe z ferrytu baru,

Ogdlne wymagania i badania
3. Autorzy projektu normy - mgr Bogumila Winsch, mgr

inz, Leszek Siarzewski - Instytut Metali

Zaktady

Niezelaznych,

Gliwice, mgr inz. Jan Dziura

TRZEBINIA, Trzebinia.

Metalurgiczne
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