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1. WSTEP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sg sym-
bole produkcji
termoutwardzalnych

nosnikdw 1 Zvwic stosowanych do
matenalow elektroizolacyjnych,
jednowarstwowych, nasycanych lub powlekanych oraz
wielowarstwowych sklejanvch lub prasowanvch.

1.2. Zastosowanie. Symbole nalezy stosowa¢ do two-
rzenia oznaczenia materialow elektroizolacyjnveh nasy-
conych, utwardzanych, sklejanvch itp.

1.3. Okreslenia

1.3.1. nosnik — skladnik zwickszajacy mechaniczna
wytrzymatos¢ lub charakterystyczne whasciwosci mate-
riatow elektroizolacyinych.

1.3.2. zywice. Skladnik nadajacy podstawowe whasci-
woscl elektroizolacyjne 1 konstrukcyjne, stosowany jako
material nasycajacy. powlekajacy lub sklejajgcy nosnik.

1.3.3. oplot. Tasma pleciona o przekroju okragtym
(oplot) stosowany jako nosnik koszulek elektroizolacyvj-
nvch nasycanych.

2. SYMBOLE

2.1. Symbole nos$nikow
2.1.1. Papiery
PA — papier azbestowy
PC — papier celulozowy
PM — papier mikowy
PPA — papier poliamidowy
2.1.2. Tkaniny

TA — tkanina azbestowa
TC — tkanina celulozowa
TP — tkanina poliestrowa
TS — tkanina szklana

2.1.3. Materiaty wiokiennicze nietkane
MC — prz¢dzina celulozowa
MS — mata szklana
RS — pasmo szklane (rowing)
WP — witoknina poliestrowa
WS — widéknina szklana

2.1.4. Oplot (tasmy plecione okragle)
OJ — oplot jedwabny
OS — oplot szklany

OP — oplot poliestrowy
2.1.5. Folie

FPT — folia poliestrowa

'PC — foha poliwgglanowa

FP1 — foha poliimidowa

FPP — folia polipropylenowa
2.2. Symbole zywic i lakierow

A — lakiér alkidowy

E — 7Zywica epoksvdowa

' — Zvwica fenolowa

G — lakier gliftalowy

K — lakier karbamidowy

M — Zywica melaminowa

O — lakier olejny

Pl -—— Zywica poliimidowa

PUR — Zywica poliuretanowa

S — zZvwica silikonowa

SZ — szelak

UP — 7Zywica poliestrowa nienasycona

3. BUDOWA OZNACZLNEA

3.1. Tworzenie symboli zlozonych. W provpaoin
no$nikow kombinowanych nalezy stosowad ozniw s tin
podstawowe bez zmian (P-papier. T-tkanina) dodag..
symbole uzupetniajgce np. PCM-papier celulozowe v s
kowy. TCP-tkanma celulozowo-poliestrows.
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3.2. Tworzenie oznaczenia. Oznaczenie nalezy two-
rzy¢ z symboli poszczegdlnych sktadnikow wg p. 2.
W przypadku wigcej niz dwu sktadnikoéw migdzy sym-
bolami nalezy stosowac odst¢py lub znaki rozdzielajace,
np. -, , +. Na pierwszym miejscu nalezy umie$ci¢ sym-
bol no$nika charakteryzujacy material, nastgpnie sym-

bol zywicy. W miar¢ potrzeby, w dalszej kolejnosci
nalezy poda¢ symbole innych sktadnikéw stanowiacych
warstwy ostonne lub uzupetniajace. W przypadku
skomplikowanych uktadéw dopuszcza si¢ stosowanie
dodatkowych symboli cyfrowych, ktérych znaczenie na-
lezy opisa¢ w normie przedmiotowej.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca norm¢ — Zaklady Tworzyw Sztucz-
nych ERG, Gliwice.

2. Zalecenia mi¢dzynarodowe i normy zagraniczne:
ISO 1043 Symbols for terms relating to plastics
REN DIN 7728 Konststoffe. Kurzzeichen

3. Zasadnicze zmiany w stosunku do BN-77/6300-01

— wprowadzono symbole skladajace si¢ tylko z duzych liter
7 uwagl na zastosowanie techniki komputerowej,

— uaktualniono rodzaje stosowanych materialow,

— wyeliminowano tkaning jedwabng, mat¢ azbestowg, zywicg
butadienowo-styrenowa,

— wprowadzono prz¢dzing celulozowa, foli¢ polipropylenows,
lakier gliftalowy 1 karbamidowy oraz szelak.

4. Autorzy normy — Jadwiga Skoczen, mgr Ewa Rogalska — Za-
ktady Tworzyw Sztucznych ERG, Gliwice.



