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NORMA BRANZOWA
* BN-67

ROPA NAFTOWA Oznaczanie sktadu 0538-03

GAZ ZIEMNY
| PRZETWORY NAFTOWE | frakcyjnego rozpuszczalnika

w asfaltach uptynnionych

Grupa katalogowa Il 49

1. WSTEP

1.1, Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest oznaczanie skladu frakcyjnego rozpusz-
czalnika w asfaltach upiynnionych.

1.2, Normy zwigzane
PN-66/C~04000 Przetwory naftowe. Pobieranie prébek
PN-60/M-53%804 Termometr do destylacji normalne]j
BN-64/6851-10 Szklo laboratoryjne. Cylindry pomiarowe

2. METODA OZNACZANIA

2.1, Zasada oznaczania polega na wyznaczaniu zaleznosci miedzy iloscig oddestylo-
wanego rozpuszczalnika w warunkach ustalonych w niniejszej normie a temperatursg.

Zaleznosé te okresla sie przez wyznaczanie objetoscli rozpuszczalnika, ktére oddes-
tylowujg w okreslonych temperaturach.

2,2, Aparatura - wg rys. 1, w skilad ktérej wchodzg:

- kolba destylacyjna (rys.2) pojemnodci 500 ml; rurka boczna umieszczona jest bez-
posrednio nad czesScig kulistg,

- termometr do destylacji o zakresie mierniczym O ¢ 360°C wg PN-60/M-53804,

- chiodnica powietrzna o wymiarach podanych na rys.1,

- palnik gazowy,

- osiona na kolbe (rys.3) z ocynkowanej blachy stalowej, z dwuczesciowg nakrywksq,
wyilozona warstwg azbestowg o grubosci 3 um,

- c¢ylindry pomiarowe C I 100 wg BN-64/6851-10,

Instytut Technologii Nafty
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenio Przemystu Rafinerii Nafty dnia 17 kwietnia 1967 r.
jako norma obowigzujgca w zaokresie metod badan od dnia 1 pazdziernika 1967 r.
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2.5 Przygotowanie do oznaczania, Badany asfalt upiynniony pobrany wg PN-66/C-04000
ogrzaé w termostacie do temperatury 60°C, W tej temperaturze utrzymywaé przez 15 min,
W przypadku badania asfaltéw o lepkosci powyzej 200 sek utrzymywaé temperature 60°C
przez 30 min. Po okresie ogrzewania badany asfalt wyjgqé z termostatu i dokiadnie wy-
mieszaé recznie precikiem szklanym,

Z tak przygotowanege asfaltu upiynnionego pobraé 200 ml do kolby destylacyjnej,ktd-
rq nastepnie zamkngé korkiem, Termometr umiescié wspdisrodkowo w korku tak, aby Jego
dolny koniec znajdowat sie na wysokoSci 6 « 7 mm od dna kolby destylacyjnej.

Kolbe ustawi¢ na grube]j siatce azbestowej znajdujacej sie na tréjnogu., Pod siatke
.podstawié palnik gazowy. Kolbe¢ osilonié osion§., Poigczyé rurke boczng kolby z chtod=-
‘nicg powietrzng za pomocq szczelnego korka., Pod wylot chlodnicy podstawié cylinder
pomiarowy. Nalezy zwrécié uwage ns pionowe ustawienie kolby, aby uzyskaé przez to
wasciwe ustewienie chilodnicy, |

2¢4+ Wykonanie oznaczania, Kolbe z badanym asfaltem upiynnionym ogrzewaé powoli re-
gulujgc ogrzewanie przy pomocy palnika tek, aby pierwsza kropla destylatu spadta po
upiywie 5 £ 15 min od chwili rozpoczecia cgrzewania, Nastepnie naleiy uregulowaé ogrze-
wanie tak, aby destylacja przebiegala ze stala szybkoscia: do temperatury 260°C
40+60 kropli na minute, a powyze]j 260°C 20 + 60 kropli na minute. Destylacje mnalezy
prowadzi¢ do temperatury 360°C.

W czasie destylacji nale2y przeprowadzal obserwacje 1 zapisywaé¢ objJetosci zgodnie
z wymaganiami okresSlonymi w poszczegdlnych normach przedmiotowych.

Pozostatlosé po destylacji pozostawié w kolbie w celu ochlodzenia do temperatury
300°C, Po tym czasie wylaé¢ zawartos$é kolby do naczynia o Srednicy 70 mm i wysokoéci
55 mm i pozostawié bez nakrycia do chwili zniknie¢cia dyméw, z tym jednak, aby pozos—
tatoéé byta jeszcze w stanie piynnym i dala si¢ tatwo rozlewal.

2.5, Wynik, Za wynik nalezy przyjg¢ Srednig arytmetyczng co najmniej dwéch wynikéw
oznaczan nie rdézZnigcych sie miedﬁ% sobg przy poszczegdlnych frakcjach o wiecej niz +1%.
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