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1. WSTEP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sg gatunki stali prézniowe].

1.2. Znak gatunku stali, Znaki gatunkéw stali zbudowane sg wg zasad okreslonych w normach
na gatunki. Litery Pr na koficu znaku gatunku stali oznaczajq proces préiniowy.

2. GATUNKI

2.1. Sktad chemiczny dla analizy wytopowej - wg tabl. 1 1 2.

Tablica 1

l Znak gatunku | | | Sktad chemiczny, %

| stali | TR T | AR T S R 7 B
| protntowes | € |¥0 51 | ey |nax |OF | ML Mo | W |V | A1 | T4 Cu_ﬂ_max e
[ [_m&x max | max | mex |max ﬂ . K . |max | _. - '
0014Pr 0,01 p,1 |0, {0,01d0,015| 0,05{0,08 | 0,07 0,008)0,008|"
OGPr | max | max | max max | max| _ il _ jmax | _ n
0,06 0,1 {0,1 [0,015/0,020| 0,05 | 0,08 T [0407 0,008| 0,008
max fmax { 3,3 max max yl max | max . e
seslier 0,2 13,7 |0,015/0,020 0,2 | 0,2 = |~ 0,05| = 0,05
| ' MPr 0,04} 1,20{0,10 max |1,30]0,25] _ _  |max | _ max
¥t 1,50| 0,30| 0,020{0,020| 0,3 |1,80 |0,45 10,05 0,02 | 0,01 | 0,01
- . {0,086 0,25 | max 0,50
PPEIGNENEE . ) 940 0,40 0,3 [2,00 0,70
' meax { 1,2 (0,4 : 0,1512,0 0,3 max mex |
Sp1GSR2Pr 1:7 0.8 0,025 0,025| 0,40{3,0 10,6 |~ | = lo,2 |~ | 0,2|0,01| 0,01
max {1,2 |0,10 0,3517,5 (0,4 | _ | _ [|max | _
SpICEREaEe 1,7 10,25|0,025| 0,029 0,60 [2,0 [0.8 [0,05 - 0,01} 0,01
max | 1,00{0,40 8,00 18,00 | max max 0,50| max s,
SWOGHIINITPr | 5 F0l 2700|100 0,030 0,00 [10,00[0,25| = |o0,05| = |1.00{0,025 - *
: ' ' —e *
OBH18N10TPr max | max |max | 17,0 | 9,0 | max | meximax | _  |5xC | max
/08X18H10T-BA/| 0,08{ 2,00/0,8 |0,035/0,02019,0 |11,0| 0,3 0,2|0,2 0,7 | 0,3 /0,01 0,03
{ max { 1,00} 0, 30 e 8,0 (10,5 | max | max max
TSNP 10,12] 2,00 6,80{ 0,025/0,025/19,2 |12;6( 0,3/ 0,3 = | = | = | 0,3 |0,01| 0,03
' max | 1,00| 0, 30 p8,0 [11,5| 2,0 max| | | max
ool 2:00 0,025{0,025119,2 [13,0| 2,5| 0,3 = | 0,3 0,01} 0,02

HUTA BATLNON-HZWD MTKROHUTA

Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Metalurgii Zelaza zarzgdzeniem Nr 14/87
' z dnia 1987.09.02, jako norma obowigzujgca od dnia 1988.10.01.

' mUK I‘Z.BST.B?;H.BO‘O ‘ '_ . Gem 60."'" Zl-



2 BN-87/0631-12
O, d tabl.q . - ST . it
Znak gatuﬂku Bklad.chanicﬁnw, %
stali i | j ]M =) 0,
préén:lowe:j m&x - i B s v Al e max | max -_
0 “!O 21! max|

max 9,0 |
i m 3

1H1BH3682PT

OH26N21Pr

HN35WTPr
| /XB358T/

| OG4H19N3

OCH17N14M2APT

SM2Pr

TH15N5MCuTPr

CH19N10MPr

OOH1 smum

Sp18H11N3M1WFPr O

L

10,06

max
0,03

Znak gatunku
| stali

prézniowe]

12H2N4 APy
| 18H2N4WAPr
A0HN2MF APr

WC1Pr
WCLVPr

WWVPr
NC10Fr

! WW81Pr

NC11Pr

G 12 O
max 4,0
0,08 |5,0
max 0,6 |

0,12 02

2 ]
18

| 0,025

0,025
0,025

0,025
0,025
0,025
0,025

0,025 |

0,025

0,020
0,020

0,025
0,025
0,025
0,025

0,025

0,025

0,025

0,25
0,25

0 80 | 18,0 |
0 13 ,50 2 50 0,020 {0 9, 5ﬁs
max ,5 O 20,0
0 ‘10 ,60 0,030 ,030 28,
max
0,60 0 02 ,01

4 8 5,

Tablica 2

Skiad chamiczny,
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 c.d. tabl.2.
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| PN-86/M-69420 |

. PN-71/H-86022

| | 0 02, m--?'l/m-mzo OH13
1H13Pr . o,m 0,02 1H13
2H13Pr 0,01 | 0,02 2H13
3H13Pyr 0,01 | 0,02 | 3H13
| H17Pr 1 0,01 | 0,02 H17
HA7N2Pr o' 0,01 [ha,02 "H17R2
| 2m1782Pr 0,01 | 0,02 ' 2H17N2
| ogteN9Pr 0,01 | 0,02 | | OH18N9
1H18N9Pr 0,01 | 0,02 1H18N9
| 2m1eN9Pr { 0,01 | 0,03 2H18N9
| 1H18N9TPr 0,01 | 0,02 | 1H18N9T
- | ooE18N10Pr - 0,01 | 0,03 | OOH18N10
| or18812RbPr 0,01 | 0,02 I OH18N12Nb
‘| OH18N10TPr 0,018] 0,02 | | OH18N10T
{ B18N10MTPr - 0,01 | 0,02 'H18N10MT
| 1E18N12TPr -1 0,01 | 0,02 1H18N12T
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' Na ﬁadania aamawiajqcege uzgodnione przy-zaméwieniu zawarteéci azotu mogsy byé dodatkowo
uzgodnione

D2, Dopaazczalna‘odchylki akladnfchamicznsgo dla analigy kontrolnej z pélwyrobéw'i go-'

,towych wyrobéw w pordéwnaniu do anslizy wytopowej wg tabl. 1 podano w tabl. 3.
Dla pélwyrabéw'i gotowych wyrobdw z gatunkéw stall ujetych w tabl. 2, odchyiki skladu che-
micznego dla analizy kﬂntralnsj powinny odpowiadaé wwmaganiam Wg norm na gatunki. wymienio-

i '_}m;ch w tej tablicy.
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~ Tablica 3

Odéhylki skiadu
chemicznego, %

Pierwiastek

Eakro-a zaﬁg:ﬁoéei, %

Holibdan

| Dla gatunku gtali HN35WIPr odchytka molibdenu wynosi +0,02%,
1 a wo%framu'i0,05%. | o) My

2.3. Zagada zaoquglania 1 zapisywania wynikéw badah skladéw chemicznych. Wyniki badah
__—M_—“m

skladéw chemicznych przy ustalaniu zgodnosci 2 wymaganiami podanymi w 2.,1. 1 2.2. nalezy
zaokragla¢ wg PN-70/N-02120 metodsg Z.

KONTIEDC

Informacje dodatkowe



INFORMACJE DODATKOWE do BN-87/0631-12 _ 5

1. Instytucja opracowujaca norme - Huta Baildon~-HZWD Mikrohuta
B o

2. Istotne gmiany w stosunku do 35480/0631~12:

a/ wprowadgzono nowe gatunki stalis ﬂpﬁﬁﬁﬂnzﬂﬂr, 5W06§1939§P?, GH18£40TPr, eﬂaauaﬁrr,
EN3SWTPr, OG4H1ON35M2Pr, Spl1SH11NZM1WFPr, OH19N10MPr, OOH18N14M3APr, CH25N20Pr,
SpG2SMPr/SpAMPr/, SpG2SH1MPr/S-AHMPr/, 8932335H1Pr/89£HEHPr/, 3pGeHPr/8pTMPr/, |
SpG1H3M1 Pr/SpTH2MPr 2BHMFPr, SpG2HMPr/SpTHMPr/,

b/ skreflono gatunki stali nie znajdujgce zastogowania: 00J12APr, 00316£Er, 0G30310TPr,
OH18N12Pr, SpO9GN2Pr, Sp11GN2MHPr, Sp1H13N2M1FFr, SpH1IN3M1FPr, apamzmm, |
OH14N5MCuNbPr, H26Pr, D75, 20MFPr, 13HMFPr, IH15Pr, 20HGPr, 40HPr, 40HMPr, 3OHMAPr,
30HGSAPr, 4SHNPr, 3GHNMPr, 4SHMFPr, 12HN3APr, 30HN3APr, 37HN3APr, 25H2N4WAPr,
SW18Pr, SW7MPr, SKS5MPr, SK8MPr, SK10VPr, SKSMCPr, NMVEr, NPWPr, 15H11MFPr,
15H12WMFPr ., | - |

3.'Ecrmy zwigzanes

PN-74/H-840%2 Stal spresynowa. Gatunki

PN-72/8B-8403%0 Stale stopowe konstrukcyjne. Gatunki

1PEA72/H-&a035 Stale atapﬁﬁa-kﬁnstrﬁkayjna-grzeznﬁasOna aﬂ wyrobu sprzetu

| | ~ szezegblnie obciafonego. Gatunmki

PN-86/H-85021 . B8tal narzedziﬁwu stopowa do pracy na geraac. Gatunki

PN-86/H~-85023 Stal narzedziowa stopowa do pracy na zimno, Gatunki

PN-71/H~86020 Stal odporna na korozjé /nierdzewna i kwasoodporns/. Gatumki

PN-71/H-86022 Stale zarocodporne. Gatunki | |

PR-86/¥~-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali.,

BN-77/0631-11 Nowe stale odporne na korozje /nierdzewre, kwasoodporne utwardzalna
| wydzieleniowo, zarcodporne/. Gatunki

PN-70/N-02120  Zasady zaokraglania i zapisywania liczb

4, Przyklady zastosowania -~ wg tabl., I-1

Tablica I-1

Przyklady zaatosowania /arientacyjna/ |

stali préﬂnicwe_f

001 APr, oePr' geat

FeSi4Pr _Prgty ciggnione dla przemyslu eiektroniegﬁggo.-Wh

Pretx; druty, taémy na eiemanty magnetyesnie mi@kkie

T SpOOGNIMPr, Sp11GN2MPr | Prety 1 druty d0 spawania stali stopowyeh
Sp1GSN2Pr, 'Sp1 GSHN2MPT,

SWOGH19N9TPr _Prgty'i drutg do spawania atali'wysekoatcpowynh i
08318510TPT Pr@ﬁy i drutygrzeznaczona miedzy 1nn3mi do apawanin stali
wysckostopowyc

GﬁﬂeﬁﬂemzPr 1H18Rﬂi?rﬁPrg%3, dfﬁt?} taémy dla przemyaln maaaynnwsge i elek&zaniaan&go

1H21N31JTAPr .Preﬁj druty i taémy na élemanty ﬁoéne'piec&w pmze siowych
1H18N36S2Pr, 0H26H24Pr ' | | ) . my\ ?ﬁ’ 1

HHBSWTPr 'Prety na elamenty specdalnﬁgo zas#oaowania
OG4H19H35M2Pr | Prety 1 druty apacjalnago zastosowania

| OH18N12M24Pr " |Prety, druty, tsémy dla prsexysis massynﬁwugo na elemﬁﬁﬁy kaaaernk~f'
| cyjne specjalnego zastosowania

- 1H15H5MCTPr Druty i taéﬁy'na alamenty spr@Syste odporna na kerozj@
Sp18H71W5M1WFPr Druty da sp&wania 3tali specjalnych
0H19N10MPr - |Prety, druty, taémy dla przemysiu massyaawago

Prety i druﬁy na . elamenty atosdﬁane w chirurgii kostnaa

OOH1 7N 4M2 APr




5. Instytucja drukujg

INFORMACJE DODATKOWE do BN-87/0631-12

ca 1 rozprowadzajgca normg: Instytut Metalurgii Zelaza,
ul. K. Miarki 12/14, 44-100 Gliwice

6. Autorzy projektu normy: mgr inﬁ. Fr. Wibek,-ngr inz. T.erazak,_'

mgr in%z. M. Kurek - HZWD Mikrohuta.



