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NORMA BRANZOWA BN_65
TRANSPORT Sie¢ trakcyjna kolejowa 931 7-09
SZYNOWY Osprzet

Zamiast "

Ztgczki kabtgkowe do lin

Grupa katalogowa VI 77

1. Przedmiot normy., Przedmiotem normy Sg§ zigczki kabigkowe do lin z miedzi lub ze
stop6w miedzi o przekroju 35, 70 lub 95 mm2.

2. Przykiad oznaczenia zigczki kabigkowej do lin o przekroju 70 mm2:
ZIACZKA KABIAKOWA 70 BN-65/9317-09

3, Cechowanie, Na korpusie zigczki, w miejscu wskazanym na rys.1, powinna by¢ wy-
konana w sposdéb czytelny i trwaily cecha zawierajaca:

a) znak wytwérni,

b) wyréznik oznaczenia wg p.5,

c) znak BN.

4, Normy zwigzane

BN-67/9317-56 Sie¢ trakcyjna kolejowa. Osprzet. Wymagenia i badania techniczne
Pozostaie normy zwigzane podano W D.5.

1 RN=58/MK~13027, RN~58/MK-13028, RN~60/MK-5-5015, RN=60/MK~5-5016,

Centralny Os$rodek Badan i Rozwoju Techniki Kolejnictwa
Ustanowiona przez Ministra Komunikacji dnia 5 czerwca 1965 r. jako norma obowigzujgca
w zakresie produkcji i odbioru od dnia 1 kwietnia 1966 r. (Mon. Pol. nr 51/1965 poz. 271 )

WYDAWNICTWA NORMALIZACYINE Druk. Wyd. Norm. W-wa, Ark. wyd. 0,22 Nakl. 200+22 Zam. 2164/73 Cena zt 2,40

Przekazano do produkejil ©.7.73. Druk vukehczono w llpcu 73
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5 Wyszczegdlnienie czefci i material

Migjsce cechowania

ro I~ e

Rysel
Nr czeded Wzt Nr rysunku Liczb
¥ P Nazwa czesdci oznaczenia r Iy aya Materiax Zastosowanie
na ryse 1 S lub normy sztuk
czesci
do lin o przekroju
35 35 _—
braz BA1032 5
1 Korpus S 31{3311) do lig o przekroju
u W,
z¥aczii 70 rys, 2 1 g |70 m
PN-70/H-87026
do 1lin o przekroju
95 5wt
MB=18=43 Cu do szczeki 35
2 gmba
kabXagkowa M10-25-50 Cu| EN-65/9317-02 i - do szczeki T0
M10-25=50 Cu dc szczeki 95
do s$ruby kabZgko=-
= wej NB-18=43 Cu
miedZ M3 wg do s$ruby kabXgko-
3 Nakretka 110 PN-58/M-82143 2 PN-66/H-82120 |wej M10-25-50 Cu
do Sruby kebXgko-
M10

wej M10-25-50 Cu

Ciezaxry zigczek kabigkowych do lin o przekroju:

35 m° - okoo 0,22 kG
- okoto 0,27 kG
95 m° - okoZo 0,27 kG

T70 mm2

1 Dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach.
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6, Wymiary szczek w mm - wg rys.2 i tablicy.

[9317-09-2]

Ryse 2
Wyrdéznik
oznaczenia a b d
szczeki
35 T 18 9
70 1M1 }25 | 1
95 13 125 11

7. Obcigzenie - prébne na wyslizg 250 kG.

8., Pozostate wymagania i badania techniczne oraz opakowanie wg BN-67/9317-56.

9. Postanowienia przejsciowe. Do dnia 31 grudnia 1967 r. lub do wczeéniejszego
terminu ustanowienia normy wymienionej w p.8, pozostale wymagania i badania technicz-
ne oraz opakowanie wg RN-59/MK-5-5028.

KONIEC



