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l-. -~t"-Ztfdfniot normy. Przedmiotem normy jest porównanie wymagań normy radzieckiej, występuj{lcej w dokumentacji li­

cencyjnej, z wymaganiami normy polskiej w zakresie gatunków mosittdzu do przeróbki plastycznej, 

2. Zakres stosowania normy. Normę nale!y stosować w produkcji wykonywanej wg dokumentacji licencyjnej, 

3. Porównanie 

Numer i tytuł normy Zakres 
Postanowienla 

radzieckiej polski ej 
wymagań normy zgodności normy dodatkowe 

radzieckiej polskiej 

l 2 3 4 5. 

przedmiot normy 

gatunki stopów miedzi gatunki mosi{ldzu do prze-
z cynkiem ( mosi{ldze) róbki plastycznej 
do przeróbki piasty-
cznej 

gatunki 

JI96 M95 

JI90 M90 

- JI85 M85 

JI80 MBO 

f'OCT 15527-70 PN-77/H-87025 na !{!danie zamawiaj{l-

Citll&liH a.e~olUDf- Mosi{ldZ do prze- c ego: 

KOmie (JI&'l'ymt)' róbki plastycznej, 
S n max o, 002 'lo 

odpa6aTHBaeMNe Gatunki JI70 M70 p max o, 005% 
.IJ:8.B.IIeHMeM. Ma~ As max o, 005'/o 
KH s max o, 002łfo 

JI68 M68 

JI63 M63 

JI60 M60 

JIA.77-2 MA77 

JIA2It"60-1-1 brak odpowiednika 1) 

JIA.H59-3-2 MA59 

JDKilu59-1-1 MM57 

JIH65-5 MN65 

.JI}.(u58-2 
(na ż{ldanie zamawia-

na !~dani e za ma w! aj f-

j{lcego zawartość 
MM59 cego Mn 3,0 f 4,0% 

manganu powi nna wy,..:. 
nosić 3,0 + 4, o 'lo) / ~ 

~ ;. 

Uałanowiona przez Ministra Hutnictwa _ 
dnia 31 sierpnia 1979 r. iołco norma obowiqzujqco od dnia 1 Jutego 1980 r. 

(Dz. Norm. i Miar nr 26/1979 poz.118) l>·:-. 
T eklł ustanowiony w porozumleniu z: Miniitrem Obrony Narodowej i Prezeaem Połakiego Komitetu Normalizacji, Miar l JakoM:~ .·· .''•,~-i· 
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cd, tablicy 

Numer i tytuł normy 

radzieckiej 

POCT 1552'7-'70 
Cn~a~ ue~OUHH­
KO:m.Ie ( JiaTYHH) , 
o es :pa6 aTblBaew.Ie 
,na.BJieHHeM. Map­
KM 

polskiej 

2 

PN-77 /H-87025 
Mosiędz do prze­
róbki plastycznej. 
Gatunki 

1)Gatunek zbliżony MASS. 

BN-79/9920-06 

wymagań normy 
radziecki ej 

3 

JIMn,A5 '7 -3-1 

JI090-1 

JI0'70-1 

JI062-1 
JI060-1 
JIC63-3 
JIC'74-3 
JIC64-2 

JIC60-1 

JIC59-1 

JIC59-1B 

JDKC58-1-1 
.JIK80-3 

.JIMur68-0,05 
JIAMm'7'7-2-0,05 

JIOMm?0-1-0,05 

Zakres 

lndRHMn'75-2-2,5-0~,5 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE. 

zgodności normy 
polskiej 

4 

MM56 

MC90 

MC70 

MC62 

brak odpowiednika 

M064 

brak odpowiednika 

brak odpowiednika 

M060 

M060 . 

M060 

brak odpowiednika 
MK80 

M68 
MA77 

MC70 

brak odpowiednika 

Postanowienia 
, · dodatkowe 

5 

na żędanie zamawiaję­
cego: 

Cu 69, O + 71 , O% 

Sn 1,0+1,5% 

' 
na żędanie zamawiajłl-
cego: 

C u 59, o+ 61, o% 

Pb o, 6 . .;. 1, o% 

Fe· max O, 15% 

Sb max O, 005% 

suma zanieczyszczeń 
max o, s% 

na żędanie zamawiaję­
cego: 

Cu 57, O + 60, O o/o 
Pb O, 8 + 1, 9% 

na żędanie zamawlaję­
cego: 

C1J S7,0 + 60,0o/o 
Pb 0,8.;.1,9%; 

dopuszcza się zawar­
tość: 

Fe max O, S% 
Sb max O, 01% 
Bi max o, 003% 
P max O, 02% 

suma zanieczyszczeń 
max 1, s% 

As O, 02S + o, 06o/t 

As O, 02S f O, 06% 
na żędanie zamawiaję­

cego. 
C u 69, O + 71 , O o/o 
Sn 1,0+1,5% 

......... 

\ 

1, Instytucja opracowująca normę- Polski Komitet Normalizacji i M .iar, Departament Wojskowy. 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-71/9920-06. Wprowadzono postanowienia znowelizowan~j PN-77/H-87025. 

3. Autor projektu normy- inż . Henryk Kionka, Centralny Branżowy Ośrodek Normalizacyjny Przemysłu Metali Nieże­

laznych, Katowice, 


