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1. Przedmiot normy Przedmiotem normy jest porówna­

nie wymagań normy radzieckiej, występujęcej w dokumen­

tacji licencyjnej, z wymaganiami normy polskiej w zakre­

sie drutów sprężynowych z bręzu cynowo-cynkowego . 

~akres stosowania normy. Normę należy stosować w 

produkcj i wykonywanej w g dokumentacj i licencyjnej. 

3 Porównani e 

Numer i t ytuł normy Zakres 

Postanowienia dodatkowe 

radziecki ej polskiej wymagań normy zgodności normy 
radzi ecki ej po l ski ej 

1 2 3 4 5 

rodzaj i postać wyrobu 

drut z bręzu cynowo~ drut z bręzu, cięgniom 
- cynkowego, cięgnio- o przekroju kołowym 

ny Ol ), do wyrobu do w y robu sprężyn 
elementów spręż ys- oraz celów ogólnych 
tych o przekroj u ko-
łowym ( KP ) 

' 

o przekroju kwadrato-
brak odpowiednika 

wym (KB) 

gatunek materiału 
dopuszcza się zawartość T i max O, l%, 

wg rOCT 5017-74 l w g BN-79/ 9920-03 nie w l iczajęc jej do sumy zanieczyszczeń 

rocT 5221-77 PN-73/ 
BpOU4-3 843 

TipOBOJlOKa . H-93631 
średnica, mm 

H30JIOB.RHHO Bręz. na żędanie zamawiajęcego wykonywać drLJo. 

~HHKOBOił Druty zgodna, z wyjętkiem ty o średni cach O, 18; o, 22; o, 24; o, 26; 

C5pOH3hlo Te- O, lO-!- 12,00 
o, 16; o, 22; o, 24; o, 28; o, 32; s, l; 5 , 2 mm 

XHHlleCKHe o, 26; o, 26; o, 32; 

YCJIOBH.R s, 1; 5,2 

O, 10 ~ 0,60 
uzgodnić przy zamówieniu wykonan ie dru-

po uzgodnieniu dopu-
częściowo zgodna tów o średnicach wg załęcznika 

szcza się IV grupę 
wymiarów w g r OCT 
2771-57 

dopuszcza lne odchyłk i średnicy, średnica 
dopus zczalne 

\ mm 
odchyłki 

dokładność normalna dokładność zwykła, \ 
(H) z wyjętkiem średni c mm 

o, 16; o, 22; o, 24; 

o, 26; o, 26; o, 32; o, 18; o, 22; o, 24; 
-0, 020 s, 1; 5 . 2 o, 26; 0,28 

0,32 -0,025 

s, l; 5 . 2 -0,070 

Ustanowiona przez Ministra Hutnictwa 
dnia 31 sierpnia 1979 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 lutego 1980 r. 

(Dz. Norm. i Miar nr 26/1979 poz.118) 
Tekst ustanowiony w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej i Prezesem Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1979. Druk. Wyd. Norm. W-wa, Ark. wyd. 0,45 Nak1. 400 +45 Zam. 2569/79 Cena .l 3,60 



2 BN-79/9920-71 

cd. t abli cy 

Numer i t ytuł normy Zakres 

wymagań normy zgodności normy 
Postanowienia dodatkowe 

radzieckiej polskiej '.. 
radzieckiej polskiej 

1 2 3 4 s 

uzgodnić przy zam9wieniu 

średni ca 
dopuszczalne 

dokładność podwyż- odchyłki 

s zona (n) po uzgod- dokładność podwyż-

nieniu w zakresie szona (D) mm 
średnic O, 10 ~ 0,90 

o, 10 .;. o, 30 -0,0.13 

o, 32-:- o, 60 -0, 015 

o, 65-:- o, 90 -0,020 

dokładność podwyż-

s zona (n) w zakre- dokładność podwyż-
sie średnic szona (o) 
1, 00 ~ 12,00 

po u z godnieniu dopu-
szcza się 3 klasę do-

dokładność podwyż-
uzgodn ić przy zamówi eniu wykonanie dru-

l 
kładności w g 

szona (o) tów o dopuszczalnych odchyłkach w g za-
rocT 2771-57 w za- łęcznika 

kresie średnic 

o, 1 o + o, 80 

owa lność stosować wg PN; na żędanie zamawiaję-

określona l n iezgodna 
cego owalność nie powinna przekraczać 
połowy dopuszczalnej odchyłki średnicy 

p owi er zchn i a 

określona l zgodna 
rOCT 5221-77 PN-73/ 

f! pO BOJlOKa 

l 
H-93831 stan 

H3 OJJOB.RHHO Bręz. 

l (z s) l.I,I1HKOBOit Drut y twardy (T) sprężysty 

6pOH3hl. Te-
XHJ.it.!eCKHe własności mechani c zne stosować wg PN; na żędanie zamawiaję-

YCJIOBHR c ego wykonywać druty o własności ach 

określone częściowo zgodne 
Rm A4oo 

średnica 2 
kG/mm ( MPa ) '4 

mm 

min 

o, 1 + 2, 5 90(882, 9) 0 , 5 

2, 6 7 4, o 85(833,8) 1, o 

4, 1 + 8, o 83(814,2) 1, o 

. e, 1 -:- 12, o 78(765,2) 2 , 0 

po uzgodnieniu dopu-
szcza się wytr zyma-

po uzgodnieniu dopuszcza srę wykonywa-
łość n a rozc ięganie 

90 + 110 kG/mm2 brak zamienności 
nie drutó w o średn i cach O, 10 .;. O, 70 mm o 

( 882,9 ..;. 1079, 1 MPa ) 
własnościach wg kol. 3 

w zakresie średn i c 

o, to..;. 0,70 mm 

próba przełomu na żędanie zamawiajęcego drut o średnicy 
co najmniej 2 mm należ.y poddać próbie 

l 
przełomu, po jednej próbce z trzech krę-

c.kreś l ona nieokreślona gów part i i nacinajęc drut do i h średni-

cy; przełom powinien być jednorodny bez 
wtręceń, rozwarstwień i innych wad 
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cd. tablicy 

Numer i tytuł normy Zakres 

wymagań normy zgodności normy 
Postanowienia dodatkowe 

radzieckiej polskiej 
radzieckiej polskiej 

1 2 3 4 5 

rocT 5221-77 próba naw ijania, przeginanta 
fi pO BOJlOKa PN-73/ 

Ha OJIOB.RHHO H-93831 określone l zgodne 

~HHKOBO~ Bręz. 

j 
ClpOH3bio Te- Druty pozostałe wymagani a 

nmqecKKe 
okreś lone l częściowo zgodne stosować wg PN 

YCJIOBH.B 

KONIEC 

ZALĄCiZNIK 
l • • 

SREONICE DRUTOW l DOPUSZCZAL NE ODCHYLKI W ZAKRESIE· WYMIAROW 0. ·10;. O, 80 mm (·w g F'OCT 2771-57) 

' . l 

Srednica Dopuszczalna odchyłka Srednica Dopuszczalna odchyłka 

mm mm 

o, 10 0,32 

o, 11 0,34 

o, 12 0,36 

o, 13 0 , 38 

o, 14 0,40 

o, 15 0,42 . -0,015 

o, 16 0,45 

o, 17 0,48 

o, 18 
-0,013 

0,50 

o, 19 0,53 

0,20 0,56 

0,21 0,60 

0,22 0,63 

0,24 0,67 

0,25 0,70 -0, 018 

0,26 0,75 

0,28 0 ,80 

INFORMACJE DODATKOW E . 

1. Insty tucja opracowująca normę - Pols·k i Komitet Nor­

malizacji Miar , l Jakości, Departame n t Woj skowy. 

2. Isto tne zmiany w stosunku do BN-74/ 9920-71. Wpr o-

wadzono postanowienia znowe li zowanej r ocT 5221-77. 

3. Normy zwi51zane 

BN-79/ 9920-03 Bręz cynowy do pr zeróbki plastyczn e j. Ga-

tunki 

4. Autor p rojektu normy - d r inż. Eugen iusz Iwanow . 


