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NORMA BRANZOWA

BN-90

- OBUDOWA Obudowa metalowa 0432-05/02
WYROBISK . . | _—
GORNICZYCH StrOpnlce cztonowe SCG Zamiast!’
| Wymagania ~
Grupa katalogowa 0441
1. WSTEP Tablica 1
1.1. Przedmiot arkusza normy. Przedmiotem ni- —
niejszego arkusza sa wymagania dotyczace stropnic Klasa zestawu Nmmalﬂyfomnt ‘zgina”cy KN
metalowych czionowych stosowanych w gérnictwie. i L zestaw stropnic ztaczel)
-r—
1.2. Okreslenia 1 10 6
| . y 2 20 12
1.2.1. zestaw stropnic = dwile stropnice poig-
) ’ 3 30 18
czone zigczem.
f _ 4 40 24
1.2.2. nominalny moment zginajgecy - wartosé . 50 -
momentu zginajacego, dla ktérej zestaw zostazl . " 6
obliczony. ; 70 42
1.2.3. Ogdélne okreSlenia stropnic - wg PN-71/ 8 80 48
=011 !) Nominalny moment zginajacy zlacza podporzadkowany
jest klasie zestawu stropnic. |
2. PODZIAL I OZNACZENIE
2.1. Typy i rodzaje - wg BN-89/0432-05/01. - 2.3. Sposdéb budowy oznaczenia i przykiad oznacze-

‘ - o nia - wg BN-89/0432-05/01.
2.2. Klasy. Zestawy stropnic czionowych dzielil — " /

sie na klasy wg tabl. 1 w zaleznosci od wielkoéci
3. WYMAGANIA

przenoszonego momentu zginajgcego.

3.1, Wymiary ksztattownikdéw stropnicowych - wg
BN-81/0646-04/00.

3.2. Dugosé stropnicy L (uzyteczna) okres$lona
| ’ ‘ - odlegiosciag L miedzy osiami 2zigczy - wg rysunku
') BN-79/0432-05 rozdz. 1, 2, 3 i 4. 1 tabl. 2.

Koniec
stropnicy)
[B= 3% %°
[BN—90/0432— 05-02]
Tablica 2
i;:ﬁ 800 1000 1 1250 ] 1400 1500 1600
- | s —

Zgtoszona przez Centrum Mechanizacji Gornictwa KOMAG |
Ustanowiona przez Ministra Przemystu dnia 20 stycznia 1990 r.

jako norma obowigzujgca od dnia 1 lipca 1990 r. .
l———— . (Dz. Norm. i Miar nr 4/1990, poz. 8) |
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3.3. Punkty podparcia  stojakiem. Stropnica
moze mie¢é jeden lub kilka punktow podparcia,
w ktérych konstrukcja1str0pnicy powinna uniemozli-

wiaé wzdluzne przesuniecie gowicy stojaka.

Na Kkazdej stropnicy podstawowy punkt podparcia
powinien sie znajdowaé w odlegio$ci 1/; od konca
oznaczonego na rysunku. Szerokosé stropnicy w
miejscu podparcia 2z wyiaczeniem e'lementéw ogra-
niczajgcych wzdiXuzny przesuw giowicy stojaka
pbwinna wynosié¢ 84 +1,5 mm.

Dopuszczalne wielko$ci odksztatceA dla poszcze-

golnych typdw strxopnic - wg norm przedmiotowych.'

3.7.2. WytrzymaioS¢é stropnicy na Sciskanie. -

Stropnica poddana w punkcie pbdparcia stojakiem

obcigzeniu éciskajqéemu, podanemu dla danej klasy
w tabl. 3 nie powinna wykazywaé trwalych odksztal-

cen, ktdére uniemozliwialyby prawidiowg wspdlprace
z glowicg stojakéw wg BN-81/0432-03 -1 BN-75/
0432-14. | |

Tablica 3
T = T 1
Klasa stropnicy 1 2 3 4 9 6 7 1 8
I — '—-'. —T - . —]
ObclazenleK§“1SkaJQ°E 150 300 450 600 750 900 1050 1200

3.4. 2%3cze. Konstrukcja zizgcza powinna byc¢
taka, aby mozliwe byio wychylenie stropnicy umo-

cowanej wysiegnikowo o kat a = 10 +3° W piasz-
czyznie pionowej oraz o kat a = 3 +1° W ptasz-
czyzZnie poziomej. ZIgcze powinno zapewniaé tgcze-
nie i wspdiprace ze stropnicg odwrdcong o 180°.

3.5. Spawanie stropnic. Wszystkie spoiny powinny
by¢é wykonane ifukowo-recznie elektrodami otulonymi
lub drutem w os%ionie CO, albo metodami 2zmechani-
zowanymi Xfukiem krytym, w osionie CO, lub innymi.
Gatunki elektrod i drutu powinny byé zgodne =z
podanymi w dokumentacji technicznej.

Spoiny nie powinny wykazyﬁaé peknieé, przerw,
braku przetopu, objawéw przegrzania, pecherzy,
kraterdw, wtrgcenia cial obcych, podtopien i
Przypaler‘i oraz powinny byé oczyszczone 2z zanie-

czyszczen.

3.6, Powierzchnie zewnetrzne stropnicy powinny
byé giadkie, bez zadziordw, o krawedziach zate-

pionych.

|

3.7. Wytrzymato$§é& stropnicy

3.7.1. WytrzymaioS&é  stropnicy na  zginanie.
Stropnice pod wpiywem siiy wywoiujacej nominainy
moment zginéjqcy podany dla danej klasy zestawu

stropnic w tabl. 1 nie powinny wykazywaé widocz-
nych odksztalcen trwatych. Sita nominalna zgina-
jaca stropnice nie powinna byé wyzsza od sity
w granicy ﬁlastycznoéci, przy czym stosunek siiy
niszczgcej do siiy w granicy plastycznosci. nie
powinien byé mniejszy niz 1,5.

3.8. WytrzymaXosé zestawu

3.8.1. WytrzymaioS¢é zestawu stropnic. Wielkosé
odksztaicen trwatych 1 sprgiystych zestawu strop- -
nic, 2z ktérych jedna jest umocowana i obciagzona

wysigegnikowo, nie. powinna przekraczaé wartosci
ustalonych w normach przedmiotowych. |

A

3.8.2. Wytrzymaiosé z%acza. Z2igcze  powinno
przeniesdé obcigzenie momentem 2zginajgcym wg

tabl. 1 bez widocznych odksztaXcefi uniemozliwia-
jacych jego dalszg wspdiprace.

3.9. Cechowanie. Kazda stropnica powinna byé

cechowana znakami zawierajacymi:

a) znak fabryczny,

b) oznaczenie klasy (wg tabl. 1),
~¢) kwartai (I:IV) oraz rok produkcji (dwie
ostatnie cyfry). |

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

4.1. Pakowanie. Stropnice nalezy formowaé¢ w

pakiety umozliwiajgce ich mechaniczny zazadunek
i wytadunek.

4.2. Przechowywanie. W przypadku gdy przewiduje

sie przechowywanie stropnic przez okres diuzszy
niz 3 miesigace, nalezy je zabezpieczyé przed
wpiywami atmosferycznymi.

4.3. Transport. Stropnice mogg byé transporto-

wane dowolnymi Srodkami przewozowymi.
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INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucija ) opracowujjca norme - Centrum
Mechanizaciji Gérnictwa KOMAG. |

2. Istotne zmiany w_stosunku do BN-79/0432-05
rozdz. 1, 2, 3, 4 |

a) podwyzszono parametry wytrzymalioSciowe ze-

stawu stropnic czionowych przez .dc;danie klasy 7
i 8,

b) dodano klase stropnic 7 § 8,

c) okreslono liczbowo nominalny moment zgina-
jacy ziacze.

3. Normy zwigzane
PN-71/G~-01100 Obudowa gdrnicza wyrobisk wybierkq-
wych 1 korftarzowych. Pbdzialfi terminologia
BN-81/0432~03 Obudowa gérnicza. Stojaki cierne.
Podstawowe parametry | -
BN-89/0432-05/01 Obudowa
Podziaz 1 oznaczenie

metalowa. Stropnice.

'BN=-75/0432-14 Obudowa metalowa. Stojaki hydrau-

liczne centralnie zasilane. Podstawowe wyma-
gania 1 badania |
BN-81/0646-04/00 Ksztaitowniki
~ na gorgco na elementy do obudowy gdrniczej.

Ksztaltowniki stropnicowe typu GiU

stalowg walcowane

4. Normy zagraniczne

CSRS ON 44 2670(24.11.1970)
Vseobecna ustanoveni

RFN DIN 21550 (V.1988) Grubenausbau. Stahlkappen
fiir Einzelstempel. Priifung Anforderungen |

Hiszpania UNE 22-740 (04.1985) Basidores. Ensayos

5. Symbol wg SWW - 0629-3.

6. Aﬁtorzurojektu' normy - Jan Dewor - Tarno-
gorska Fabryka Urzadzen Gorniczych TAGOR i mgr
inz. Danuta Zalewska - Centrum Mech_aﬁiZacji Gor-
nictwa KOMAG. | |

Stropnice Kkloubove.
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