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NORMA BRANŻOWA 
BN-77 

BRYKIETOWNIE 
WĘGlA 

BRUNATNEGO 

Prasy stemplowe do brykietowania 
węgla brunatnego 

1762-04 

Stemple 
Wymagania 

Zamiast 
BN·6 7/ 1781-09 

Grupa katalooowo IV 41 

1, WST~P 2, 2, Przykład oznaczenia stempla rodzaju profilu salo-

Przedmiotem normy sę główne wymagania dotyczęce stem­

pl i stosow anych w pr asach stemp lowych wg BN-77/ 1762-01 

pr zeznac zonych do br y k ietdw ani a węgla brunat n ego, 

• 

nowego: 

STEMPEL Sal BN-77/ 1762-04 

3, WYMAGANIA 

3, 1, W y m iary stempl i w mm - w g rys, 1 i 2 . 

3, 2, Mater i ał, Sta l 45 wg PN-75/ H-84019 • 

~· PODZIAL l OZNACZENIA 

2, 1, Rodzaje prof il i. Rozróżnia s i ę dw a rodzaje profil i 

s t empi i : 

3, 3, Cec howanie, Na stemplu, w miejscu pokazanym na 

rys, 1, nal eży umi eścić następujęce znaki: 

- znak wytwór n i, 

-profi l sa l onowy (r y s, 1)- S a l, - oznaczenie rodzaju profilu stempla, 

- profil połówkowy (ry s. 2) - Poł, - numer normy, 
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-77 IBN !1762- 04-ZJ 

Zgłoszona przez Centralny Ośrodek Badci'wc;o-Proiektow·y Górnictwa Odkrywkowego POL TEGOR 
Ustanowiona przez Generalnego Dyrektora Ziednoczenia Przemysłu Węgła Brunatnego i · Elektrowni 

dnia 25 czerwca 1977 r. jako norma obowiązuiąca w zakresie produkcii od dnia 1 stycznia 1978 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 18/1-977 poz. ·.[?0) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1977 . Wpływ do-..WN 9.7.77. Oddano do aleładu 29.8 .77. Orulc ukołlczono w potdzlernlltu 77. 
ObJ. 012oa. w. Haklad 1700+55 ~z. Zam. 2518/77 

Ceaa zl 1,20 



2 Informacje dodatkowe do BN-77 / 1762-Q4 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Instytucja opracowujpca normę - Centralny Ośrodek 

Badawczo-Projektowy Górnictwa Odkrywkowego POL TE-

GOR. 

2, Istotne zmiany w stosunku do BN-67/1781-09 

a) wyeliminowano w stemplach profi fe l i J l zastępujęc je 

profi Iem połówkowym, 

b) zmniejszono typoszereg wielkości stempli. 

3, Normy zwiazane 

PN-75/H-84019 Stał węglowa .konstrukcyJna wyższej 

kości og61nego przeznaczenia. Gatunki 

• 

ja-

BN-77/1762-01 Prasy stemplowe do brykietowania węgla 

brunatnego. Zespół formowy. Nazwy i określenia ele­

mentów 


	BN_77_1762_04001
	BN_77_1762_04002

