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NORMA BRANZOWA

Szkto techniczne

BN-86

6850-06/03

SZKLO ]
TECHNICZNE Szkto na wtokna
Wymagania
Grupa katalogowa 0811
1. WSTEP

1.1. Przedmiot arkusza normy. Przedmiotem arkusza normy sy wymagania dotyczgce szkiel na widkna.
1.2. Zakres stosowania arkusza normy. Arkusz normy nalezy stosowa¢ w produkcji 1 przetwdrstwic wldkna
szklanego oraz do opracowania norm przedmiotowych na wyroby z widkna.

2. PODZIAL 1

OZNACZENIE

Podziat i oznaczenic — wg BN-86/6850-06/01 1 tabl. I.

Tablica 1

Symbol szkla

Naswa s/zkla

Specjalnosé uzytkowa

Zastosowanic

5

3

4

BCaX/WSP

krzemowo-borowo-ghnowo-

nishostratne

do wyrobu jedwabiu, thanm
1 mat szklanyeh oraz do zbro-

(s7/klo 19) SWUPNion o-magnesone
jenia tmorzyw
AlCaTi/WSP Krzemowo-glinowo-wapniowe niskostratne
(sskfo Ty
3. WYMAGANIA
3.1. Nominalne sktady chemiczne szkiel na wiékna — wg tabl. 2.
Tablica 2
. . Jae 10 4 .
L, Byiihal soide Nominalny sklad chemicsny. 0 mas.
StO» ALOy B0 CaQ) MgpO Na-O) 4+ KO 110),
| 2 3 4 '3 GO 7 N 9
1 BCaX/WSP
(s/klo 1) 54.1 14.1 8.4 18.0 4.2 0.7 —
2 ALCaTi/WSP
(szklo 1) 56.6 12.1 28 21.2 24 maksimum 2.5 24
Woszhle BCaX/WSP zawartosé FeOs + 1HO> — maksimum 0,60 . w szkle ALCa F/WSP zawartose FeOyv— maksimum 0.5

Zg{oszo'na przez Instytut Szkta i Ceramiki

Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Szkta i Ceramiki dnia 29 grudnia 1986 r.
jako norma obowiazujaca od dnia 1 pazdziernika 1987 r.

(Dz. Norm. i Miar nr 6/1987, poz. 16)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE ALFA" 1987

Druk. Wyd. Norm. W-wa. Ark. wyd. 0.25 Nakt. 3100+40 Zam. 1087/87
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3.2. Wiasciwosci fizykochemiczne szkia na wiékna — wg tabl. 3.

Tablica 3

con s \\’\n)ug:nliﬂl
Lp. C Wilasciwosei Jednostka .
BCaX/WSP ALCaTI/WSP
! ' 2 g ‘ 4 s
I Odpornos¢ na dziafanic wody — I Klasu I Klasa
a Temperatura migknigeia wg Littletona odpowiada-
Jgca lepkoscer 107 dPa « s Ke 830 +18 K50 *Is
3 Gestosé ) g -em’ . 2.54 015 2,78 H0.18
4. BADANIA '
Badania — wg BN-86/6850-06/02.
KONIFC
P INFORMACH. DODATKOWE
1. Instytucja opracowujaca nmorm¢ — Instyvtut Sskla i Ceramikic Vil w Krahowie.

2. Normy zwigzane
BN-86/6850-06/01 Szko technies/ne, Postanowicnia ogolne
BN-86/6850-06/02 Szkto techniczne. Mcetody badan
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