UKD 666.172.7:542.231.7

NORMA BRANZOWA
BN-77

6851-36

SehED Szklany sprzet laboratoryjny

LABORATORYJNE

Oliwki

Grupa katalogowa VIl 12

1. WSTEP 2.2. Przyktad oznaczenia oliwki zwykiej A o $rednicy

. . . ; 5 rurki @ 5,5 mm:
Przedmiotem normy jest oliwka stanowigca  zakorcze- 9 s,

nie. rurki szklanej, stuzacej do polgczenia z wezem.

2. PODZIAL 1 OZNACZENIE

OLIWKA A @ 5,5 BN-77/6851-36

2.1. Podzial. W zalezno$ci od ksztaltu rozréznia sie: 3. WYMAGANIA
A - oliwke zwykls,

B - oliwke ze zgrubieniem, 3.1. Kszattt i wymiary w mm - wgrys. 1, 2, 3 oraz
- C - oliwke z otworem kapilarnym. tablicy.
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5851-36 [BN- 77/6851-36-2]
Rys. 1 Rys. 2
¢
Zgloszona przez Krajowy Zwiazek Spétdzielni Sprzetu Medycznego i Laboratorymego w Warszawie
Ustanowiona przez Prezesa Zarzadu Centralnego Zwigzku Spétdzielczoéci Pracy dnia 29 sierpnia 1977 r.
joko norma obowiqzujaca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 lipca 1978 r.
(Dz. Norm. i Miar nr  3/1978 poz.17)
Ceng zt 1,80

Wolyw do WN 25.11.77. Oddano do skladu 28.12.77. Druk ukonczono w lutym 78,
WYDAWNICTWA NORMALIZACYINE 1978. Obl.0)35a. w. Naklad 3200 4 55egz.  Zam. 3795/77
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KONIEC

Wymiary oliwek A, B, C

mm
d, 5,5 %0,5 8,5 £0,5 11,5 *0,5
d, 6,5 0,5 9,5 +0,5 13,0 0,5
d, 4,5 0,5 6,5 £0,5 10,5 0,5
d, 2,8 £0,5 4,5 0,5 6,5 0,5
L 13 #£1 17 #1 25 *1
L 7 #1 10 *1 14 %1
L 16 *1 20 *1 30 *1

stopadle do osi i obtopione.

INFORMACJE DODATKOWE

L. Instytucja opracowujgca norm¢ - Krajowy Zwigzek
Spétdzielni Sprzetu Medycznego i Laboratoryjnego - Za-

kltad Badawczy Konstrukcyjno- Technologiczny, Poznan.

2. Normy zwigzane

PN-72/B-13003 Szklany sprzet laboratoryjny. Wspdlne

wymagania i badania

3. Normy zagraniczne

uchanschliisse. Abmessungen

RFN DIN 12215 1975 Laborgerdte aus Glas. Glasrohreden

4. Symbol wg SWW - 1522-27.

3.2. Materiat. Rurka szklana 2z masy borokrzemowe]
lub sodowo-wapniowej o wtasnosciach okreslonych w PN-72/

B-13003 p. 2.2.

3.3. Wykonanie. Oliwka powinna byé formowana z rur-

ki szklanej. QObrzeze kotca oliwki powinno by¢ obcigte pro-

3.4. Pozostale wymagania - wg PN-72/B-13003.

NRD TGL 40-303 Laborgerdte aus Glas. Oliven flir Schla

filr Schlauchanschlliisse. Oliven, Kapillarrohreden
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