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NORMA

BRANZOWA

APARATY
CHEMICZNE

Zbiorniki i aparaty odporne na korozje
Kotnierze luzne ze stali weglowej
z pierscieniami szyjkowymi
ze stali stopowej
na cisnienia nominalne 0,8 i 1,0 MPa

BN-81
2222-50

Grupa katalogowa 0447

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy s3 koinie-
rze luzne ze stali weglowej z pierécieniami szyjkowymi
ze stali stopowej, przeznaczone do zbiornikéw i apara-
tOW na ci$nicnia nominalne '):

— 0.8 MPa w zakresie $rednic D, od 600 do
1400 mm,
— 1.0 MPa w zakresie $rednic D. od 600 do

1200 mm.

2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Objgte nor-
my kotnicrze z pierScieniami stosuje si¢ do zbiornikoéw
i aparatow ci$nieniowych, stosowanych w przemysle
chemicznym i przemystach pokrewnych.

3. Rodzaje. Ze wzgledu na ksztalt powicrzchni usz-
czelniajaeych, rozroznia si¢ trzy rodzaje pierscieni:

7 — 7 przylga zgrubng,

W — 7 wystgpem,

R — 7 rowkiem.

4. Przyktad oznaczenia

a) kotnicrza luznego na ci$nienie nominalne 0,8 MPa
7 picrécieniem rodzaju Z o grubosci szyjki s = 5 mm

do aparatu o $rednicy wewngtrznej D, = 1000 mm:
KOLNIERZ LUZNY Z PIERSCIENIEM
08 — Z/5 — 1000 BN-81/2222-50

h) kotnicrza luznego na ci$nicnie nominalne 1.0 MPa

7 pierScienicm rodzaju R o gruboscei szyjki s = 6 mm-

N Cignienie nominaine — wg BN-76/2201-06.

do aparatu o $rednicy wewngtrznej D, = 1200 mm:
KOLNIERZ LUZNY Z PIERSCIENIEM
1.0 — R/6 — 1200 BN-§1/2222-50

5. Wymiary

a) Wymiary kotnierzy:

— dla ci$nienia nominalnego 0,8 MPa — wg rys. 1
1 tabl. 1,

— dla ci$nienia nominalnego 1.0 MPa — wg rys. |
1 tabl. 2:

b) Wymiary pierscieni:

— dla cisnicnia nominalnego 0,8 MPa — wg rys. 2
1 tabl. 3,

— dla cisnienia nominalnego 1,0 MPa — wg rys. 2
i tabl. 4.

6. Materiat. Koinierz luzny z blachy wg PN-73/

*H-92120 lub preta plaskiego wg PN-72/H-93202 ze stali
St3S wg PN-72/H-84020. Zaleca si¢ stosowac pierscie-
nie kuto-walcowane wg BN-73/0661-16. Kryz¢ pierscic-
nia oraz szyjk¢ wykonac¢ z blachy wg PN-76/H-92138
ze stali THI8NI9T wg PN-71/H-86020.

Wyroby hutnicze powinny mie¢ atesty zgodne z Prze-
pisami DT/Z/63 p. 6. 1.

7. Pozostate wymagania — wg BN-79/2222-10.

Zgtoszona przez Ministerstwo Przemystu Chemicznego
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Budowy Aparatury Chemicznej dnia 22 czerwca 1981r..
jako norma obowiazujaca od dnia 1 stycznia 1982 r. (Dz. Norm. i Miar nr 21/1981 poz.84)
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Tablica 1
S i b- £ - 4 of\if; rb(')aw Mjsa
mm kg
600 624 730 41 690 22 20 33,8
700 724 830 44 790 22 24 41,5
800 824 930 47 890 22 28 43,9
(900) 924 1030 | 52 990 22 32 61,4
Rys. 1 1000 1028 1150 58 1100 26 36 86,2
(1100) 1128 1250 62 1200 26 36 101
2,5 1200 1228 1350 | 67 1300 26 40 118
s (V) (1300) 1328 1450 72 1400 26 44 137
i _,—1 . 1400 1428 1550 77 1500 26 44 158
Srednice wewngtrzne D, zbiornikéw i aparatéw wg
BN-75/2201-01. .
Srednice w nawiasach sy niezalecane.
Tablica 2
R N R I Tt e
mm kg
600 624 730 42 690 22 20 34,6
700 724 830 48 790 22 24 45,3
800 824 930 53 890 22 32 55,6
(900) 924 1030 58 990 22 36 67,8
Rodzaj W 1000 | 1028 | 1150 | 64 | 1100 | 26 36 95,7
) (1100) 1128 1250 69 1200 26 36 113
/25& 1200 1228 1350 75 1300 26 40 133
Srednice wewngtrzne D, zbiornikow i aparatow wg
BN-75/2201-01.
Rys.2 Srednice w nawiasach sa niczalecane.
Tablica 3
Rodzaj Z Rodzaj R Rodzaj W Bigsaty
D, g D, D, D; D, Ds Dg¢ s S 1 h H -
mm kg
600 26 660 620 647 617 645 619 5 10 20 16 34 15.4
700 32 760 720 747 717 745 719 5 10 20 16 34 21,1
800 36 860 820 847 817 845 819 5 10 22 18 36 26,8
(900) 40 960 910 947 917 945 919 5 10 24 20 38 33,1
1000 44 1065 1015 1052 1018 1050 1020 5 12 28 24 42 4.1
(1100) 46 1165 1115 1152 1118 1150 1120 6 12 28 24 48 51.9
1200 50 1265 1210 1252 1218 1250 1220 6 12 30. 26 50 61,0
(1300) 52 1365 1310 1352 1318 1350 1320 6 12 32 28 52 68,7
1400 56 1465 1405 1452 1418 1450 1420 6 12 36 32 56 79,7

Srednice wewngtrzne D, zbiornikéw i aparatow wg BN-75/2201-01. Srednice w nawiasach sg niezalecane.

') Podano mas¢ picrécicnia rodzaju Z.




BN-81/2222-50

Tablica 4

Rodzaj Z Rodzaj R Rodzaj W Masa")
D, g D, D, D; T D Ds D¢ s $) t h H =
mm kg
600 30 660 620 647 617 645 619 5 10 20 16 34 17,3
700 34 760 715 747 717 745 719 5 10 24 20 38 22,7.
800 38 860 815 847 7 817 845 819 5 10 26 22 40 28,6
(900) 44 960 910 947 917 945 919 5 10 26 22 40 36,2
1000 46 1065 1015 1052 1018 1050 1020 6 12 30 26 50 47.7
(1100) 50 1165 1115 1152 1118 1150 1120 6 12 32 28 52 56,5
1200 54 1265 1210 1252 1218 1250 1220 6 12 36 32 56 66,6
Srednice wewngtrzne D zbiornikéw i aparatow — wg BN-75/2201-01. Srednice w nawiasach s3 niezalecane.
"y Podano masg picrscicnia rodzaju Z.
KONIEC
INFORMACJE DODATKOWE
1. Instytucja opracowujgca norm¢ — Biuro Projektéw Przemystu ki = 135 MPa (13,5 kG/mm?) oraz k» = 113. 103. 98, 93,

Organicznego, W;{rs/uwa.
2. Normy i dokumenty zwigzane
PN-72/H-84020 Stal we¢glowa konstrukcyjna zwyklej jakosci ogdlne-
go przeznaczenia. Gatunki
PN-71/H-86020 Stal odporna na korozj¢ (nierdzewna i kwasood-
porna). Gatunki

PN-73/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej
weglowe) zwyklej jakosei i niskostopowe)

PN-76/H-92138 Blacha gruba ze stali odpornej na korozje 1 zaro-
odpornej

PN-72/H-93202 Prety stalowe walcowane ptaskic. Wymiary

BN-73/0661-18 PicrScienie kuto-walcowane ze stali konstrukcyjnych
weglowyeh 1 stopowych

BN-75/2201-01 Aparaty typu zbiornikowego. Srednice

BN-76/2201-06 Zbiorniki i aparaty chemiczne. Cisnienia nominalne

BN-79/2222-10 Kolnicrze i polgczenia kotnierzy dla  zbiornikow

I aparatow. Wymagania 1 badania
Przepisy Dozoru Technicznego i Potaczenia kotnierzowo-srubowe

DT/0-219/63. oraz state zbiorniki cisnieniowe DT/Z/63

3. Autor projektu normy — praca zbiorowa.

4. Ustalenie wymiarow kotnierzy i pierscieni. Ponicwaz najczg$-
ciej stosowanymt potgezeniami koinierzowymi w aparaturze chemicz-
nej sy polgezenia 7 uszezelkami azbestowymi 1 azbestowo-kauczuko-
wymi. wymiary przekrojow kotnierzy 1 pier$cieni zostaty ustalone
na podstawic obliczen wykonanych wg Przepisow Dozoru Technicz-
nego DT/0-219/63 dla cisnien 0.8 1 1,0 MPa w temperaturze 20 °C
przy zastosowaniu w polgezeniu kolnierzowym wyzej wymienionych
uszezelek. Cisnienia 0,8 1 1,0 MPa zostaly okredlone w niniejszej
normice jako cisnicnia nominalne wg BN-76/2201-06. Obliczone zos-
taly 1 podane w tabl. I-1 oraz 1-2 warto$ci maksymalnych dopusz-
czalnyeh cisnien dla polaczen kolnierzowych pracujacych w tem-
peraturach 100, 150, 200, 250 1 300 °C. Odpowiadajgce tym cisnie-
ntom naprezenia zastgpeze w kolnierzu luZznym oraz w szyjce piers-
cienia stanowiy 0,95 wartodcer naprezen dopuszezalnych ki1 k,, przy

czym:
ki — napr¢zenia  dopuszezalne  przy  naciggu  montazowym
w temperaturze 20 °C,
k. — naprezenia dopuszezalne przy naciggu ruchowym w za-

kresie temperatur 20 =+ 300 °C.
W zakresie temperatur 20, 100, 150, 200, 250 i 300 °C dopusz-
czalne naprezenia wynoszg odpowiednio:
— dla kotnierza luznego ze stali St3S

87,1 77 (11,3 10,3 9.8 93 8,7 i 7,7 kG/mm?):

— dla szyjki pierscienia ze stali 1HISN9T '

ki = 129 MPa (12,9 kG/mm?) oraz k» = 108; 98, 87, 82, 77
i 72 MPa (10,8, 9,8 87 8.2 7.7 i 7.2 kG/mm?).

Wspolezynniki bezpieczenstwa X, i X przyjeto odpowiednio
1.3 oraz 1,55, natomiast wspolczynnik wytrzymatoéciowy zlacza spa-
wanego Zay = 0.8. Wartosci granic plastycznosci R, dla stali St3S
przyj¢to wg PN-72/H-84020 oraz wg wytycznych UDT nr 13/MS,
a dla stali 1HI8N9T — wg PN-76/H-92138.

Naprezenia zastgpeze w kryzie pier§cienia szyjkowego sy znacznie
mnicjsze od naprezen dopuszezalnych ki i k2 i nie decyduje o war-
tosci maksymalnych cisnien dopuszczalnych.

5. Zastosowanie kotnierzy. Kotnierze luzne z pierscieniami stosuje
sic w polyaczeniach  kolnierzowych na ci$nienia  nominalne
0.8 1 1,0 MPa, w ktérych clementem wspotpracujgcym ze znormali-
zowanym kolnierzem jest kotnierz luzny z pierScieniem lub moze

by¢ kotnierz szyjkowy, kotnierz ptaski, plaska pokrywa, ptyta sitowa,

pokrywa wymiennika i inne, przewidziane dla ci$nien obliczenio-
wych 0.8 1 1,0 MPa.

Przeprowadzanic obliczen wytrzymatosciowych wg przepisow
Urzedu Dozoru Technicznego nie jest wymagane'), jezeli w potgcze-
niu kolnicrzowym zostang zastosowane:

a) ci$nienia i temperatury podanc w tabl. I-1 i [-2,

b) kolnierze i pier§cienic wykonane z materialdéw wg p. 6.

c) uszczelki migkkie o grubodci nie mniejszej niz 2 mm, z az-
bestu, masy azbestowo-kauczukowej (“It*) lub innych materiatow,
dla ktorych wg Przepiséw DT/0-219/63 (tabl. 2) najmnicjsze na-
prezenia Sciskajace, zapewniajace szezelno$é potaczenia, nie przekra-
czajy:

— dla naciggu montazowego Srub o! = 21 MPa:

— dla naciggu ruchowego $rub oY = 5 p, MPa, gdzie py jest
ci$nieniem obliczeniowym.

Kotnierze luzne z pierScieniami moga by¢ stosowane w potacze-
niach kolnierzowych z dowolnymi uszczelkami, np. gumowymi, kom-
binowanymi lub metalowymi, lecz na ci$nienia okreslone na podsta-
wic obliczen przeprowadzonych wg Przepisow Urzgdu Dozoru Tech-
nicznego DT/0-219/63.

') Norma nie zwalnia od umieszczenia w dokumentacji rejestra-
cyinej szezegotu kotnierza zgodnie z wymaganiami Przepisow DT/
Z/63 p. 12, la.



Informacje dodatkowe

do BN-81/2222-50

6. Wartosci ci$nien obliczeniowych w zaleznosci od temperatury:

— dla pyw = 0.8 MPa — wg tabl. I-1,
— dla puwm = 1.0 MPa — wg tabl. 1-2.

7godna 7

18 marca

Tablica 1-1

przepisami

1981

Urzedu

7. Uzgodnienie normy z Urzedem Dozoru

Dozoru

Technicznego. Norma

Technicznego

dnia

D, Rodzaj Cisnicnie obliczeniowe. MPa dla temperatur, °C
mm kolnierza 30 100 150 200 250 300
Y. 3 ) ).5
600 Z 0,83 0,74 0,69 0.64 ! 0.56
W, R 0,74 0,66 0,61 0.56 | 0.51
5
200 z 0.84 0,75 0.70 0.66 L 0.52
W, R 0,77 0,68 0,63 0.58 0,53
“ 2
200 z 0.81 0,74 0,69 0.62 0,49
W. R o 0,77 0.68 0,63 0.58 0,53
cisnicnic
Z nominalne 0.8 0,77 0,68 0,64 0,59 0.54
(900)
W. R 0,77 0,68 0.63 0.58 0.54
4 ! : } 02 58 5
1000 Z 0 75. 0,67 0.6 0 i 0.50
W, R 0.73 0,65 0.60 0.5¢ 0.51
Z ),77 0,68 A ).59 0,49
(1100) ( h 0,64 ( 4
W, R 0,75 0,67 0.62 0.5 053
V4 75 ), (.62 0.57 ).5
1900 Z 0.7 0,67 62 0,57 (.50
W. R 0.75 0.67 (.07 0.58 0.53
Z i 0.63 D9 0.55 ). 5¢
(1300) Z 0,71 ) 0,59 0,50
W. R 0.71 0.63 0.59 0.55 | (.50
1400 z 0,72 0.64 0.59 0.55 0.50
W. R 0.74 0.65 0.61 0.5 i 52
Srednice wewnetrzne D, zbiornikow i aparatow wg BN-75/2201-01.
Srednice w nawiasach sy niczalecanc.
Tablica 1-2
D, "Rodzaj Cisnienie obliczeniowe, MPa dia temperatur, "C
mm kotnierza 20 100 150 200 250 j 300
600 Z 1,00 0,89 0823 0.76 0.59
W, R 0,90 0,79 0.73 0.68 0.62
3 } i i _
200 V4 0,97 0.86 ! (.80 0.75 0.61
W, R 0.92 0.82 0,76 0,70 0.64
800 4 0.94 0.84 0.78 a{ 0.73 0.62
T
W. R cp 0,90 0.80 0.74 ‘ 0.69 0.63
cisnienie
5 F i o -
(900) Z nominalne 1.0 0.91 0.80 0.75 0.70 0.61
W. R 0.91 0.81 0.75 0.70 0.64
1000 z 0,94 0.83 0.78 0.72 0.01
W. R 0,91 0.81 0.75 0.69 | 0.64
y 2 2 7
(1100) zZ 0.92 0.82 0.76 0.71 0.03
W, R 0,90 0.80 J 0,74 i 0.69 0,63
1200 Z 0.91 0.81 ‘ 0.75 0.70 0.63
W. R 091 | 0.81 | 0.75 0.70 0.64

Srednice wewngtrzne Dy zbiornikdw 1 aparatow wg BN-75/2201-01.
Srednice w nawiasach sy niczalecane.




