UKD 666.76

NORMA BRANZOWA

BN-69

MATERIALY
BUDOWLANE

Materialy ogniotrwate
Wktady Cerizol do wlewnic
stalowniczych 17

6765-20

Zamiast
ZN-6T/MPC/MO-32

Grupa katalogowa WViit 9-:-

1. Przedmiot normy, Przedmiotem normy sg niewy-
palane ogniotrwale wyroby izolacyjno-egzotermicz-

ne Cerizol stosowane jako wktady do wlewnic sta~-
lowniczych.

Iablica 2
Dopuszozalna
Okreslenie wady wielkoéé Metody badar
wady

Obicia naroty i kra- 20 mm

wedzi do giebokodoli preyrsgdami
Calkowita dXugosé /4 dkugodes | Pomiarowymi

usgkodsonych odcinkéw| ksstartki

krawedzi

2¢ No; ZW,
PN=64/H=12002 Materialy ogniotrwale. Skladowanie
i przewdz
Pozostale normy zwigzane podano w table 1e
3. Wymagenia i metody badan - wg table 1.
Tablice 1
Wymagania Metody badad
a) Strata prasenia, % |404501) PN-63 /H=-04154
b) Gestosé pozorna,
g/cm® | najwyse} 1,1 PN=-64 /H-04185
¢) Wilgotnosé, %, naj-
wyte] ’ 6 PN-55/H~04189
a) Wytrzymazoéé na 20 p. 7
L y-tJe ODm
ciqzenja nie powo~|

dujgce ziamania
ksztaXtki, o masie kg

e) Ksztalt i wymiary wg uzgodnio- przyrzgdami po-

4, Wielko&¢ partil. Partie stanowig wyrobv w
liczbie do 10 te.

Se Rodzaje badat, Kasdg ksztaltke z prébki na-
lezy sprawdzié na zgodnosé z wymaganiami podanymi
w tabl. 1. -

6s ILiczba probek, Z partii naleiy pobraé do ba-
dah sposobem losowym na Slepo 4 ksztartki,

ng ksztaltke ulozyé na dvéch podporach o odleslo-

6ci miedsy nimi 40 ems Na podpory naleiy stosowaé

cylindryczne rolki o Arednicy 2 + 3 em lub prys-
maty. Obcigzenie wywiera sig 3 géry, poérodku po-
miedzy podporami réwnomiernie na calej szerokosci

friaescmilll i ksztaltki, przes ulosenie cigiarka o masie 20 kg
odchyki diu- Zadna z 4 badanych ksztaltek nie powinna ulec
ﬁgggi 11;;:”' ztamaniu pod dziaaniem obcigzenia.
grubodel B2 8, Ocepa partil, Partie nalezy uznaé za szgodng
n

| £) stan powierzohni i::t::i:ﬁ::am; ok;:: rojonym 7 wymageniami normy, jezeli badania na zgodnosé z
wady powierz- wymaganiami podanymi w tabls 41 poze b) + £) dadzg
chni wg tabl. |tabl, 2 wynik dodatni.

Wartoos orientacyine. 9, Skiadowapie i transport - we PN-64/HE-12002.
KONIEC

(Mon. Pol. nr

Instyfut Materiatléw Ogniotrwolych
Ustanowiona przez Dyrekiora Zjednoczenia Przemysty Mateériatéw Ogniotrwalych dnia 17 grudnia 1969 r.
jako norma obowiqzuigca w zakresie produkcji od dnia 1 lipca 1970 r.

poz. )

WYDAWNICTWA NORMALIZACYINE

Druk. Wyd. Norm. W-wa Ack. wyd. 0,15 Noki. 2600 + 61 Zam. 647/70

Ceno =t 1,20



