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NORMA BRANZOWA BN-83
NARZEDZIA 4511-01
CZARNE Narzedzia rzemiesinicze
| GOSPODARCZE M{otkl ' mety Zamiast')
Grupa katalogowa 0424

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sa miotki 6. Gléwne wymiary miotkéw w mm.
i mioty przeznaczone do robot murarskich, kamieniar- a) Miotek kamieniarski babkowy KPMb — wg rys. 1
skich, kowalskich i kolejowych. Norma nie dotyczy i tabl. I.
miotkéw §lusarskich 1 innych specjalnego przeznacze-

nia.
2. Symbole — wg PN-63/M-02815 1 PN-70/M-02810.

3. Wielko$¢ masy. W zaleznosci od wielko$ci masy
rozroznia Si¢:

a) mtotki o masie do 1,5 kg,

b) mioty o masie powyzej 1,5 kg.

4. Rodzaje

a) Mtotki dzieli si¢ na:

— kamieniarskie babkowe — KPMb, ‘ -
— murarskie zwykte — RMRm, [BN-83/4541-04-1)

— murarskie matrycowane — RMRm F. Rys. |

b) Mtoty dzieli si¢ na:

o : . Tablica 1
— kamieniarskie brukarskie — KPMa, -
— Kamieniarskie plytowniki — KPMp, e L | s |o]|n|n | O
— kamieniarskie roztupniaki — KPMr, ’ m n
— kowalskie poprzeczniaki — RMKa, 0.5 100 36 | 40
— kowalskie podtuzniaki — RMKb ’ g g g5

el ’ 0.7 108 | 40 | 44

— kowalskie dwuobuchowe — RMKc,
— do hakow szynowych jednoobuchowe — RMRe, ol 13 ol i | L2
— do hakoéw szynowych dwuobuchowe — RMRf. 1.5 145 55 | 60 36 | 21

b) miotek murarski zwykty RMRm — wg‘rys. 2
5. Przyktad oznaczenia

a) miotka kamieniarskiego babkowego o symbolu & 3
KPMb i masie 0,7 kg: S \”‘
MLOTEK KPMb 0,7 BN-83/4511-01 ~ ?6' <
b) miota kowalskiego poprzeczniaka o symbolu |
RMKa 1 masie 3,0 kg: ot
MLOT RMKa 3,0 BN-83/4511-01.
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¢) Miotek murarski matrycowany RMRmF — wg
rys. 3.
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Rys. §

7. Glowne wymiary miotow w mm.
a) Mtot kamieniarski brukarski KPMa — wg rys. 4

1 tabl. 2. ¢) Miot kamieniarski roztupniak KPMr — wg rys. 6
L &0 1 tabl. 4.
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Rys. 4 S| . & .l,gj_ =
Tablica 2
Mas. Otwo £ 1
o L 1l b b e | wor
g m n [BN-83/a511-01-6]
2,0 220 70 42 45 54 65 36 21
2,5 240 80 45 50 76 75 Wys, &
b) Mtot kamieniarski ptytownik KPMp — wg tabl. 3
I rys. 5.
Tablica 4
Tablica 3
Masa L b R Otwor Masa L ! I b el s R Otwor
kg kg
m n m n
2,0 170 50 166 36 21 3,0 160 72 66 56 61| 10 72 40 22
30 200 56 206 40 22 5,0 7 185 82 80 68 71 12 82 44 26
5,0 240 64 255 44 26 8,0 210 93 90 80 8] 15 93 50 28
8,0 280 74 303 50 28 10,0 230 | 102 | 102 86 91 15| 102
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d) Mtot kowalski poprzeczniak RMKa — wg rys. 7 Tablica 6

1 tabl. §. P
Masa L ! I b - R twor
kg
m n
2,0 145 85 67 50 5 145 36 21
3,0 160 92 72| 56 5 160 40 2
40 170 100 78 | 62 5 174
5,0 184 104 82| 68 6 184 " 2%
6,0 194 110 88 72 6 194
8,0 208 118 92 80 7 208 50 2%
10,0 222 126 100 86 8 222

45° m

f) Mtot kowalski dwuobuchowy RMKc — wg rys. 9
B 1 tabl. 7.

95° - 7\
\Misjsce cechowania '

I
[BN-83/25-071-7 :
Rys. 7 - ¥4 E
\
Tablica 5
(4
. 4 Migisce cechowania
h/::sa I / I b " R Otwor L7
& m n L
2,0 145 85 67 50 5 145 36 21
3
3.0 160 92 72 56 5 160 40 2
4,0 174 100 78 | 62 51 170
5.0 184 104 82 {66 | 6| 18a] | !
6.0 194 110 88 72 6 194 2
8,0 208 118 92 80 7 208 50 28
100 | 222 126 | 100 | 86 | 8| 222 Rys. 9
e) Miot kowalski podtuzniak RMKb — wg rys. 8 Tablica 7
i tabl. 6. > P
! kasa T b P twor
{y ’WT\ g m n
2,0 136 47 3 36 21
' ‘ 40 156 62 40 2
R [ 6.0 170 7 i 44 26
|
IL 8,0 186 80 50 28
10,0 200 86 5
¢ g) Miot do hakéw szynowych jednoobuchowy
RMRe — wg tabl. 8 i rys. 10.
45° m
| Tablica 8
8| - —(—F |
\ Masa L - b A Otwor
kg
m n
\Migjsce cechoania 20 230 40 so [ 28 | |y
BN-83/4511-01-8] 2.5 255 41 51 30
4
Rys. 8 3,0 265 2 52 33 40 22
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8. Dopuszczalne odchylki

60
Selifowac Stlifowac
) 2 F 7 3
- . — dla wymiaréw niestolerowanych
¢ :ﬂﬁ’ dla miotkéw +5%,
42 dla miotow +3%,
L — dla wymiaré6w otworow miotkow 2% i mlo-
tow 13%.
Migisce
ana 9. Material. Miotki murarskie i kamieniarskie bab-
kowe o masie 0,7 kg — stal narzgdziowa wg PN-78/
. < ) 5 H-85020; mtoty do hakow szynowych — stal weglowa
Lm| konstrukcyjna wyzszej jakosci wg PN-75/H-84019 (za-
lecana stal 55). Pozostate miotki i mloty — stal we-
[BN-83/351-01-10 ¢ N
glowa konstrukcyjna zwyktej jakosci wg PN-72/
Rys. 10 H-84020.
h) M*O‘ do  hakéw szynowych dwuobudowy Dopuszcza si¢ inny material, po uzgodnieniu z od-
RMRf — wg rys. 11 i tabl. 9. biorca, spetniajacy wymagania p. 11.
& Slifowad 10.’Wykonanie. Miotki 1 ‘m{oty nalezy \yykonac' przez
a}\. 7\ 7 przerobke¢ plastyczng (kucie swobodne i matrycowe),
W _ o otwory — przebijane. Powierzchnie miotkéw i mtotow
/f nie powinny mieé¢ pe¢knigé, zakué, wzero6w, jam 1 za-
L dziorow. Gl¢boko$¢é wgniecen powstatych z kucia nie
powinna by¢ wigksza niz 1,5 mm.
Migjsce
o[ N &mhowama Chropowato$¢ powierzchni roboczych R, S pm, miot-
E ] \ —1 kéw matrycowanych R, 1,5 pm.
i = I |
| < 11. Twardos¢ po obrobcee cieplnej powinna wynosic:
HI—{—C dla mlotéw kowalskich poprzeczniakoéw 49 58
Rys. 11 — dla pozostatych mtotkow i mtotow 45 =52 HRC.
Tablica 9 12. Cechowanie. Na miotach i na mlotkach, w miej-
scu oznaczonym na rysunku, nalezy umiesci¢c w sposob
o trwaly 1 czytelny nastgpujace dane:
Mkasa L a b ¢ twor — symbol,
& m n — masg,
30 265 41 51 30 w0 | 2 — znak wytworni.
40 280 43 53 36
13. Pozostate wymagania oraz badania — wg BN-78/
5.0 320 45 56 42 44 26
4511-04.
KONIEC

INFORMACIJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujgca norm¢ — Osrodek Badawczo-Rozwo-
jowy Przemystu Wyrobéw Metalowych POLMETAL w Krakowie.

2. Istotne zmiany w stosunku do PN/I-59003, PN-55/M-64090,
PN-56/M-64091, PN-60/M-64109, PN-60/M-64110, BN-65/4511-01,
BN-65/4511-02 i BN-65/4511-03

a) obj¢to wspo6lng norma przedmiotowa aktualnie produkowane
miotki i mioty,

b) ujednolicono wymagania i badania.

3. Normy zwigzane
PN-75/H-84019 Stal we¢glowa konstrukcyjna wyzszej jakosci ogol-

nego przeznaczenia. Gatunki

PN-72/H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyklej jakosci ogol-
nego przeznaczenia. Gatunki

PN-78/H-85020 Stal wegglowa narz¢dziowa. Gatunki

PN-70/M-02810 Klasyfikacja i znakowanie narz¢dzi do obrobki ka-
mienia. Dziat K

PN-63/M-02815 Klasyfikacja i znakowanie narzg¢dzi i pomocy rze-
mie$lniczych. Dziat R

BN-78/4511-04 Mtotki. Wymagania i badania
4. Symbole wyrobu wg SWW — 0643-912, 0643-915, 0643-919.
S. Autorzy projektu mormy — mgr inz. Janina Bodzon, mgr inz.

Wiestawa Onyszko, mgr inz. Janina Konior — Osrodek Badaw-

czo-Rozwojowy POLMETAL, Krakow, ul. Miodowa 26.



