UKD 671.1.05

NORMA BRANZOWA

_BN-75
455317

NARZEDZIA i @ L .
RECZNE Narzedzia jubilerskie —
- L4 - amias’
Trzpien miarowy BN-65/4553-17
Grupa katalogowa 1V 24
1. Przedmiot normy, Przedmiotem normy Jjest #1204,
trzpieX miarowy situzgcy do pomiaréw wewnetrznych 98,
érednic obrgczek i pierdcionkéw. J
2. Okreslenia ’
a) Skala trzpienia, Naniesione podziaiki na po- 2
wierzchni stozkowej trzpienia, oznaczone kolejno 3
S| 4
cyframi arabskimi od 1 do 33 stanowig skalg g 4
trzpienia. A ;
b) Pole wymiaru., Powierzchnie odecinka trzpienia 7
zawarte migdzy dwoma po sobie kolejno nastepujg- A 8
oymi podzialkami stanowig pole wymiaru. Q '% g
3s Przyklad oznaczenia trzpienia miarowego: é 1l i
. )
TRZPIEN MIAROWY BN-75/4553-17 g 1’_21 !
Al X
4. GXéwne wymiary w mm - wg rysunku. 8 { T—_zr 71 - g
4 22
5. Skalowanie, Podstawg skalowania Jjest $Sredni- N N\ 23 "
ca stozka pola nr 20 wynoszgcego 19 mm oraz $red— N P 24 | q'-
nica stozka pola nr 5 wynoszgcego 14 mm. 25 &
26
6. WielkoSci Srednic dla okreélonego pola wy- 27
miaréw stanowig postep arytmetyczny o réznicy wy- 28
noszgce) 3 mm. Numery érednic i ioh wartodei 29
nominalne podano w tablicy. 30
d_I]
32 ey
Nr | Srednica Nr Srednica Nr Srednica 33
éred=- | zewngtrz-| $red- | zewngtrz- § Sred- | zewnetrz~ - =
nicy na pola micy |na pola nicy | na pola $236/ \
- " .
” 12,67 12 16,33 23 20,00 Mie;sce cechowant
2 13,00 13 16,67 24 20,33
3 13,33 14 17,00 25 20,67
4 13,67 15 17,33 26 21,00
s 14,00 16 17,67 27 21,33
6 14,33 17 18,00 28 21,67
7 14,67 18 18,33 29 22,00
s 15,00 19 18,67 30 22,33
9 15,33 20 19,00 31 22,62
10 15,67 21 19,33 32 23,00
11 16,00 . 22 19,67 33 23,33
7. Material, Stal narzedziowa N7 wg PN-78/

[BN-T5/553~17]
H-85020.

Zgtoszona przez Osrodek Badawczo-Rozwojowy Przemystu Wyrobéw Metalowych MEDOM
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemystu Wyboréw Metalowych dnia 20 stycznia 1975 r.
jako norma obowigzuigca w zakresie produkcji od dnia 1 pazdziernika 1975 r.
(Dz. Norm. i Miar nr19/1975 poz. 68 )

Wydanie II
WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE Druk. Wyd. Norm. W-wa, Ark. wyd. 0,20 Nakl. 200+23 2Zam. 741 /79 Cena z1 1.80




2 BN-75/4553-17

8. Wykonanie., Toczony, szlifowany. a) znak wytwérni,
b) symbol BN
9, Cechowanie, Na trzpieniu, w miejscu oznaczo- ) &y 1 '
¢) znak Kontroli Jako$ci.
nym na rysunku, powinny byé umieszczone w sposéb
trwaly i1 wyrasny co najmniej nastepujgce dane: 10. Obrébka cieplna. Hartowany do HRC 45 + 50.
KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1, Instytucja opracowujgca normg - Oérodek Badawczo- 2. Normy zwigzane
=Rozwojowy PWM MEDOM, Krakow,

PN-78/H-85020 Stal we¢glowa narzedziowa, Gatunki

Je Uwagi do wydania II - uaktualniono normy zwigzane.




