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NORMA BRANŻOWA 

BN-75 
MASZYNY 9335-03 
URZĄDZENIA Pomocniczy sprzęt przeładunkowy 
I NARZĘDZIA 

Łomy drewniane Zamiast 

1. Przedmiot norm;y. Przedmiotem normy są łomy 

drewniane, stanowiące pomocniczy sprzęt przeła­

dunkowy przy ręcznych manipulacjach belami papie­
ru i celulozy. 

2. Rodzaj e. Rozróżnia się dwa rodza je łomów 

drewnianych: 
- z częścią roboczą w postaci klina dwustronne­

go - A. (nie wyróżniany w oznaczeniu), 
- z częścią roboczą w postaci klina jednostron­

nego - B. 

3. Przykład oznaczenia 

a) łomu drewnianego z częścią roboczą w postaci 
klina dwustronnego o długości L = 1500 mm: 

ŁOM DREWNIANY 1,5 BN-75/9335-03 

b) łomu drewnianego 
L = 1300 mm: 

rodzaju B o długości 

ŁOM DREWNIANY B-1,3 BN-75/9335-03 

BN·63/9335·03 

Grupo kolologowo IV 24 

5. Materiał. Drewno bukowe, jesionowe, grabowe 
lub brzozowe zbioru I, klasy I wg BN-6B/7195-Cn. 

6. Wykonanie. Łom powinien mieć powierzchnie 
gładkie. Sęki w łomie są niedopuszczalne. Słoje 
roczne bali powinny przebiegać równolegle do osi 
wzdłużnej łomu, przy czym dopuszcza się odchyle­
nie od tego kierunku do 2°. 

7. Wykończenie. Wszelkie zadziory i nier6wności 
należy usunąć. Ostre krawędzie zatępić. Całość 

- nasycić na gorąco pokostem naturalnym wg PN-64/ 
C-81001. 

B. Cechowanie. Na każdym "'łomie, w miejsCIl ozna­
czonym na rysunku, należy umieścić w spos6b trwa­
ły co najmni ej następujące znaki: 

a ) znak wytw6rni , 
b) oznaczenie długości Lw m, 
c) znak BN. 

4, Główne w;ymiary w mm - wg rysunku i tablicy. 9. Przechowywanie. ŁoIT13 należy przeChowywać 
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Z.głoszona przez Z jednoczenie Portów Morskich 
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrekto ra Z jednoczenia Portów Morskich dnia 11 czerwca 1975 r. 

jako norma obowiązująca w zakresie produkcji od dnia 1 stycznia 1976 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 17/1975 poz. 57 ) 
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miejscu suchym i przewi.~, chronionym przed 
działaniem czynników atmosferycznych i promieni 
słonecznych. 

Łomów nie nalet7 układać bezpośrednio na ziemi, 
lecz na prsekładkaoh drewnianych. 

10. Pozostałe wymagania - wg BN-68/?19~. 

K ONIEC 

INFOlUIACJlI: DODATXao 

1. Instytucja opracowujaca nOr!! - Zjednoczenie 
Portów Korskich - Zarz,d Portu Szczecin. 

2. Istotna zaiagz w stosunku do BN-63t9335=93 

a) wprowadzono drugi rodzaj łom6w z CZłści, ro­
bocr.ą w postaci klina jednostronnego, 

b) usuniłto rozdział Badania. 

3. Nol"lltY związane 

PN-64/C-81001 Pokosty naturalne 
BN-68/719~ Drewno • narztdziach i pomocach . 

rzemieślniczych. Wymagania podstawowe 1 badania 

4, A.utorzy projektu 001'11[7' - mgr int. 'liesła. 
Wieczorek. Bogusław Kalinowski. 


