


2 _ BN-81/6044-02

Tablica 1
. Wymagania Zolcien tluszczowa | Zielen tluszczowa G | Zielefi ttuszczowa 5G
a) Koncentracja praktycznie zgodna z wzorcem
b) Odcien praktycznie zgodny z wzorcem
c¢) Sublimacja nie wigksza niz wzorca
d) Zdolno$¢ rozpuszczania w benzynie nie mniejsza niz wzorca
e) Popiotu, %, nie wiecej niz 3,0
f) Substancji nierozpuszczalnych w kwasie oleinowym, %, nie ’
wigcej niz 4,0
g) Pozostato$é po przesiewie na sicie o boku oczka kwadratowe-
go 0,063 mm, %, nie wigcej niz 6,0 0,6 6,0
h) pH wyciggu wodnego ‘7-9
Tablica 2
; w ic Metody badan
Rodzaj Badar Zakres badan ymagania etody badan
: wg wg
petne niepelne
a) Sprawdzenie postaci + + 3.1 wizualnie
b) Oznaczanie koncentracji + + 3.2a) BN-77/6044-15 p. 2.8.3
¢) Oznaczanie odcienia + + 3.2b) BN-77/6044-15
d) Oznaczanie -sublimacji + = 3.2¢) BN-77/6044-15
e) Oznaczanie zdolnoséci rozpuszczania w benzynie + — 3.2d) BN-77/6044-15
f) Oznaczanie zawartosci popiotu + + 3.2¢) BN-76/C-04702
g) Oznaczanie zawartodci substancji nierozpuszczal-
nych w kwasie oleinowym e + 3.2) BN-77/6044-15
h) Oznaczanie pozostalo$ci na sicie + + 3.2g) BN-77/6044-15
i) Oznaczanie pH wyciaggu wodnego ¢ — 3.2h) BN-77/6044-15
Znak + oznacza obowigzek wykonania oznaczania.
KONIEC
S
INFORMACJE DODATKOWE .

1. Instytucja opracowujjgca norme —
ORGANIKA-ZACHEM w Bydgoszczy.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-66/6044-02

a) uaktualniono asortyment produkowanych barwnikow tiusz-
czowych,

b) uaktualniono warunki pakowania, przechowywania i tran-
sportu.

Zaktady Chemiczne

3. Normy i dokumenty zwigzane
PN-76/C-04702 Barwniki. Ogdlne’ metody badan
PN-74/C-04707 Barwniki. Pobieranie i przygotowywanie probek
PN-74/C-60008 Prébniki do pobierania prébek produktéow bez-
ksztattnych
PN-75/M-78216 Palety tadunkowe plaskie jednoptytowe czterowejs-
ciowe bez skrzydet drewniane 800 X 1200 — EUR °
PN-70/N-02120 Zasady zaokraglania i zapisywania liczb
PN-76/0-79252 Transportowe jednostki opakowaniowe. Znaki i zna-
kowanie. Wymagania podstawowe

BN-76/5046-02 Opakowania transportowe metalowe. Begbny lekkie

BN-77/6044-15 Barwniki tluszczowe. Metody badan

BN-74/6365-01 Folia opakowaniowa z polictylenu o malej gestosci

BN-76/7162-02 Opakowania transportowe drewniane. Bgbny ze
sklejki

Przepisy o tadowaniu i wyladowywaniu wagonow towarowych w ko-
munikacji wewnetrznej. Zalacznik nr 10 do art. 27, ust. 4, p. 4
do DKP (Dz. T. i ZK. z 1968 r. nr 4, poz. 10) wraz z pdzniej-
szymi zmianami

Instrukcja o tadowaniu samochodéw cigzarowych i przyczep. Zalacz-
nik do Zarzadzenia Ministra Komunikacji z dnia 7 marca 1963 r.
(Mon. Pol. nr 24, poz. 129).
4. Symbol wg SWW — 1245-331,

5. Autor projektu normy — mgr inz. Ewa Radziniska — Zaklady
Chemiczne ORGANIKA-ZACHEM w Bydgoszczy.

6. Wzorce barwnikéw tluszczowych na 7adanie dostarczajg Za-
ktady Chemiczne ORGANIKA-ZACHEM, Aleje LWP 65, 85-825
"Bydgoszcz. L
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